//ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

ranenie zivice pomocou
rozpust'adiel

Ihli€naté drevo ako borovica a limba obsahuju vel'a Zivice.

To sice pekne vonia, ale pri povrchovej Giprave B 03.11.2010
sposobuje...
Thli¢naté drevo ako borovica a limba obsahuju vel'a Zivice. To sice pekne vonia, ale pri Pouzité pl‘Odukty

povrchovej iprave sposobuje problémy :fl'aky pri moreni, dlhSie schnutie alebo horsi

rozliv a prilnavost’ laku.
Aby sa tomu zabranilo, musite Zivicu odstranit’ eSte pred zaCatim prac na povrchovej
uprave. Na to existuje viac spdsobov. Spoznajte tu dva tie i¢innejsie:

Nitro-Verdiinner 8017
Odstranenie Zivice pomocou rozpust'adiel:

Ten spravny produkt na odstranenie Zivice: ADLER Nitroverdiinnung

B =~
Takto to ide: Lasurpinsel HS 50 mm

Drevo starostlivo prebrusit’ v smere vlakien zrnitost'ou 120 a brasny prach odstranit’. Teraz )
mozete ADLER Nitroverdiinnung vydatne naniest’ Stetcom alebo dostatoCne nasiaknutou

handrou a rozotriet. Po jednej aZ dvoch mintitach odstrarite zvyskovu tekutinu ¢istou

handrou. ] |
Vo viacsich objektoch mbZe byt ADLER Nitroverdiinnung na miesta so Zivicou naneseny Lackieroverall 3M
striekanim.

Potom nechajte schntt’ eSte priblizne 3 hodiny pri izbovej teplote. Po l'ahkom prebriseni
zrnitost'ou 120 az 150 bude vysledok perfektny!
Schutzbrille

Tipy:

o Zaistite dobré vetranie miestnosti!


https://www.adler-colorshop.sk/produkty/tuzidla-riedidla-cistice/riedidla/nitro-verdunner-8017~p1170
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/tuzidla-riedidla-cistice/riedidla/nitro-verdunner-8017~p1170
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/tuzidla-riedidla-cistice/riedidla/nitro-verdunner-8017~p1170
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/lasurpinsel-hs-50-mm~p1286
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/ochranne-pracovne-prostriedky/lackieroverall-3m~p1302
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/ochranne-pracovne-prostriedky/schutzbrille~p1362

» Po odstraneni zivice bruste opatrne, pretoze Zivicu je
mozné odstranit iba do hibky cca 0,5 mm.

» Vplyvom tepla alebo slnecného Ziarenia na drevo méze
Zivica opat vystupit' z hlbSich vrstiev. Preto vykonajte
povrchovu Upravu plochy, z ktorej bola odstrdnena
Zivica, do jedného az dvoch dni .

* Roztok na odstranenie Zivice pouzite vzdy iba raz, inak
nedosiahnete dobry vysledok.

DodrZujte pokyny uvedené v karte bezpe€nostnych tdajov pre riedidlo ADLER
Nitroverdiinnung 80001!
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