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OKNA & VCHODOVE DVERE

Vchodove dvere povrchovo
upravene s Aquafix S

ADLER Vam krok za krokom ukaze spracovanie novej
Struktarovacej pasty Aquafix S pre povrchovu tpravu B9 27.09.2012
vchodovych dveri.

ADLER-Werk Lackfabrik rozsiril bohatti paletu svojich produktov radu Protor - pre
povrchovt tipravu vchodovych dveri o Struktirovaciu pastu Aquafix S. Pridava sa do
Protor-Finish D a vyrobcovi dveri umozni vykizlit nieCo osobité. Povrchy vchodovych
dveri pdsobia prijemne teplo, trosku drsne a Zivo Struktirovane. ,Samozrejme je
Struktiirovacia pasta doddvand v baleniach zodpovedajicich pomeru miesania k 2,2 a 8 kg
baleniam Protor-Finish D," hovori Dr. Peter Hoernes, veduci vyvoja lakov na dvere a
okna firmy ADLER. Technik pre aplikacie Florian Rendl Vam krok za krokom predvedie,

ako prebieha spracovanie Strukttirovacej pasty:



Pracovné kroky

KROK 1: PODKLAD, BRUSENIE

Vhodné su vsetky podklady, ktoré sa na vchodové dvere
pouzivaju. Florian Rendl na ukazke pouziva MDF dosku v
kvalite V100 odolnti voci vlhkosti. Predbrusenie zrnitostou 240.

KROK 2: EPOXIGRUND

Prvou vrstvou je ADLER 2K-Epoxi-Grund, ktory vytvara

prilnavostny most a zabezpeci optimalnu ochranu voci vode.



http://2k-epoxi-grund-zinkchromatfrei~p1094

Nastriekajte ho v hribke 200 pm.

Po uschnuti Epoxi-Grundu cez noc nasleduje medzibrisenie
zrnitost'ou 280.




KROK 3: MEDZIVRSTVA

Pomocou nddobkovej pistole alebo Airmixu naneste Aquawood
Protor-Base biely, ¢im sa zabezpec¢i hladky a plnivy povrch.
Hrubka vrstvy od 175 do 200 pm.

Prvé vrstva Protor-Base musi schntit’ minimélne 5 hodin, potom
moZe byt podla potreby nanesena druhd vrstva. Zaschnuty
Protor-Base opat prebruste zrnitost'ou 280.

KROK 4: VMIESANIE AQUAFIX S

Teraz jednoducho vmieSajte 8 % Aquafix S do Protor-Finish D,
uplne nezavisle od farebného odtiena. Protor-Finish v tejto
ukazke m4 odtiei RAL 3005 vinova Cervefi.


http:/aquawood-protor-base-d-ng~p1108
http:/aquawood-protor-base-d-ng~p1108
http:/aquafix-s~p1193
http:/aquawood-protor-finish-d~p149916

KROK 5: VRCHNE KRYCIE
LAKOVANIE

Teraz nastriekajte Protor-Finish D aj s pridavkom Strukttirovacej
pasty tak ako obvykle. Aquafix S nemd Ziadny vplyv na néstrek.

Hrubka vrstvy krycieho laku je 200 pm.


http:/aquawood-protor-finish-d~p149916
http:/aquafix-s~p1193

VYSLEDOK

Vysledkom je nadherne matny, prijemne Struktirovany a

robustny povrch. Jednoducho obzvlast’ osobité vchodové dvere.




Galéria







