//ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

palubove a parketoye podlahy

vynovene s produktmi ADLER
Floor

Renovacia podlah je praca, ktori mnohi obyvatelia domov

&i bytov prenechavaju profesionalom. Preto Vam ADLER B9 09.02.2022
pontika jednoduchy a univerzalny systém: liniu produktov

ADLER Floor. Tymito Styrmi produktmi splnite vSetky

poZiadavky zakaznika. Vratane efektivneho spracovania a

bezchybného vysledku.



Pracovné kroky

KROK 1: BRUSENIE

Ako profesiondl viete, Ze vybrusenie je polovica uspechu a
rozhoduje o tispechu konec¢ného vysledku. To je potrebné
zakaznikom objasnit’. Potom budi rozumiet’ tomu, preco je
narocné a prasné vybrisenie aZ po surové drevo také
nevyhnutné.

KROK 2: UZAVRETIE TRHLIN A
SKAR POMOCOU FLOOR-FILL

Skor nez skoncite s

brusenim lepenej parketovej podlahy skontrolujte, ¢i sa tam
nenachadzaju trhliny a Skary. Opravit a uzavriet ich mozZete s
produktom ADLER Floor-Fill. Vezmite si jemny a Cisty brusny
prach z predchadzajticeho kroku a zmieSajte ho s ADLER Floor-
Fill. Vznikne hmota podobna tmelu - pomocou nej mozete
vyplnit trhliny a Skéry. Po 1 az 1,5 hodine je uz vSetko suché

a posledné nerovnosti moZete odstranit’ jemnym prebrisenim.


http://floor-fill~p973

KROK 3: ZAKLADOVANIE
PODLAHY S FLOOR-START

Skor ako zacnete so zakladovanim, dokladne odstrarite prach.
Jemny prach povysavajte a plochy vytrite navlh¢enou

handrou. Ked' bude v3etko suché, mbZete pozdiZ textiry dreva
naniest ADLER Floor-Start. Vhodny je valcek s kratnkym
vlasom, ktorym podlahu zékladujete v pruhoch. Paralelne k tomu
zakladujte rohy so Stetcom na vodné laky. Nikdy nelejte zaklad
priamo na podlahu! Vznikli by Smuhy, pretoZe podlaha tento
zaklad rychlo nasava. Je tu nevyhnutné pracovat plynulo a
navézne. Zakladna vrstva musi schntt’ asi 2 hodiny.

KROK 4: NANOS VRCHNEJ VRSTVY
FLOOR-CLASSIC

Vrchna tprava sa vykondva s ADLER Floor-Classic. Ak su
pozadované obzvlast’ tvrdé a odolné povrchy, mozete

naniest ADLER Floor-Finish spracovany ako dvojzlozkovy. V
beznom pripade tplne postacuje naniest ADLER Floor-Classic .
Postup je rovnaky ako pri zdkladovani, rozdiel je iba v tom, Ze
vrchnd vrstva sa nanésa dvakrat.


http:/floor-start~p972
http:/kurzhaarroller~p1276
http:/kurzhaarroller~p1276
http:/pinsel-fur-wasserlacke~p1275
http:/floor-classic~p970
http:/floor-finish~p971

KROK 5: PREBRUSENIE

Po 4 hodinéch je prva vrstva sucha. Potom podlahu 'ahko
prebruste brisnym papierom so zrnitostou 240. Prach starostlivo
odstrarite. Potom méZete naniest ADLER Floor-Classic. Podlaha

je suchd a pochddzna po 8 hodinéch.

Po ukonceni prac upozornite svojich zakaznikov, Ze nater na
podlahe nie je eSte 100 % vytvrdnuty. Dahko m6zu vzniknut
Skrabance a fl'aky. Preto by koberce a postivateny nabytok mali
byt inStalované aZ po jednom tyzdni.


http:/abranet-exzenterschleifpapier~p1292
http:/floor-classic~p970
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