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In unseren Adern flief3t Farbe.

OLEJE NADREVO

Olejovanie morenych ploch

Doteraz nebolo moZzné morené plochy olejovat’. Vd'aka
vyvinutiu produktu , Legnofix“ sa otvaraju prvé moznosti E 12.07.2023
olejovania aj namorenych ploch. Naviaze farbiva moridla
na drevné viadkna a tak ich fixuje. Znie to ako

. L, <. . Pouzité produkty
Carodejnictvo? Ziadne obavy, nie je.

Olejované povrchy st stéle obl'ibenejsie - od posteli, cez komody aZ po stoly. AvSak
predtym nebolo mozné namorené plochy olejovat’. PretoZe olejovanie je vodopriepustna

povrchovd Uprava - ak sa na naolejovany kus dostane voda, prenikne dnu a ﬁ
rozpusta farbiva moridla. Tym vznikaji nepekné flaky. Novy produkt ADLER Legnofix

otvara po prvy krdt moznost’ olejovat’ aj namorené kusy nabytku. ViaZe farbiva moridla na Legno Ol
drevné vlakna - a nezéleZi, ¢i na vodnej alebo rozpustadlovej baze - a tak ich fixuje. Tym

je aj olejovany nabytok chraneny pred fl'akmi z vody.

Znie to ako ¢arodejnictvo? Ziadne obavy, nie je. Legnofix sa pouZiva jednoducho, a to

nasledovne: ﬁ

Legno Wachs


https://www.adler-colorshop.sk/produkty/ochrana-dreva-v-interieri/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-oel~p1116
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/ochrana-dreva-v-interieri/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-wachs~p1118

Pracovné kroky

KROK 1: BRUSENIE

Brisenie pred morenim musi byt o nieco jemnejsie ako obvykle.
Tak docielite aj pri povrchovej tprave s voskom alebo olejom
vynikajtico hladké povrchy. Thlicnaté drevo obrusit’ zrnitostou
od 150 do 180, listnaté dreviny od 180 do 220.

KROK 2: MORENIE

Vzhl'adom na jemnost briisenia naniest’ o nieco menej moridla,
potom nechat’ dve hodiny schntt’. Pri moreni pozitivnymi
moridlami musite dbat’ na to, aby sa pozitivny obraz

morenia plne vyvinul.



https://www.adler-colorshop.sk/Produkte/Beizen/Wasserbeizen/1360 - Arova Ultra
https://www.adler-colorshop.sk/Produkte/Beizen/Wasserbeizen/1360 - Arova Ultra

KROK 3: FIXACIA

Legnofix rovnomerne a s nepatrnym prebytkom nastriekat’
pozdlZ drevnych vlakien.

Pozor: pri nanasani Stetcom by sa moridlo rozpustalo. Tu sa
fixuje iba polovica testovanej plochy.

Povrchy sa musia javit ako I'ahko mokré.



https://www.adler-colorshop.sk/com/at/produkte//legnofix~p1196

KROK 4: OLEJOVANIE

Po schnuti 12 hodin m6Zu byt morené a s produktom Legnofix
fixované povrchy povrchovo upravené vhodnym olejom

ako ADLER Legno-Ol alebo voskom ako ADLER Legno-
Wachs.

KROK 5: HOTOVE PLOCHY

U hotovych pléch nie je rozpoznatelny Ziadny rozdiel medzi
fixovanou a nefixovanou polovicou. Neviditel'ny tc¢inok:
Legnofix naviazal farbiva moridla na drevné vlakna, a tak
zabezpecil odolnost’ voci vode.



https://www.adler-colorshop.sk/com/at/produkte//legno-oel~p1116
https://www.adler-colorshop.sk/com/at/produkte//legno-wachs~p1118
https://www.adler-colorshop.sk/com/at/produkte//legno-wachs~p1118

KROK 6: TEST

Pod poharmi sa tvori kruh od vody. V tomto teste st tam
poloZené este 2 kusy filtracného papiera, aby boli farbiva
moridla viditel'né. Bez fixacie je obraz morenia po niekol’kych
hodinach naruseny.



Galéria







